Betontechnoldgia gyakorlata és elmélete
(Prof. Dr. Orban Jézsef professor emeritus, betontechnolégus szakmérnok)

Az el6adas online formaban torténik, és elektronikus jegyzet segiti az eldadasok kovetését.

Gyakorlati kérdések, amelyek az eldadasban részletesen ismertetésre keriilnek:

A betonok alapanyagai és tulajdonsagai

A beton anyagok (pl. szilikapor, metakaolin) ,,k” hatékonysagi tényezoi.

Miért szulfatallo a szulfatallo cementtel késziilt beton.

Cementek jelolése, pl.: CEM 11/B-M(V-L) 32,5N és CEM 11I/B 32,5 N — LH/SR

Az adalékanyag agyagtartalmanak (%) kimutatasa, homokegyenérték vizsgalattal.

Az utdlagos vizadagolas ¢és atkeverés hatasa a beton tulajdonsagaira.

Fagy hatasa a beton sziladrdulésara, és a karosodas mértékének csokkentési modszerei.
cementtartalma miként biztositja a betonacél korrdéziovédelmét.

A cement pernyetartalma miként néveli a beton vizzardsagat és csokkenti a beton pH
értékét (szilikatkémiai alapismeretek).

A cement-kiegészitd

Betonok jelolése és mindsitése

A betonok jellemzd nyomdszilardsaganak értelmezése (pl. foxey1 30/37)  fem= fox + txS
A vasbetonszerkezetek gyartasakor az alacsony szordsérték milyen gazdasagi elonyt
jelenthet a betongyar szamara.

Példak a betonok jellésére az MSZ 4798: 2018 szerint

Pl.: C35/45 — ACsp(H) - XC4 — XF4 — XA5(H) — XV2(H) - 32 -F3-16 - S2

Mik azok a kitéti osztalyok, és hogy hatdrozzuk meg a mértékado szilardsagot.

A kitéti osztalyok kovetelményei €s az eldirt szilardsagi osztalyok figyelembe vétele.
A betonok nyomoszilardsdganak megfeleldsége az atlagszilardsag és a legkisebb
szilardsagi eredmény alapjan.

Vasbeton szerkezetek karosodasa, vizsgalata és rehabilitacioja

A beton szilardulasa kézbeni zsugorodasi jelenségek (plasztikus, termikus, szaradasi).
A vasbetonszerkezetek repedését kivalto okok és ezek hatasat befolyasold
betontechnoldgiai tényezok.

A vasbeton szerkezetek karosodasanak mértékét meghataroz6 vizsgalati modszerek,
pl. infravords spektrografias analizis, rontgendiffrakcios vizsgalat, termoanalitikai
vizsgalat, valamint a betonszerkezetek porozitasat térben (3D) kimutaté komputer-
tomografias vizsgalat.

Esettanulmanyok ismertetése a kozel 50 éves szakértéi munka tapasztalatai alapjan:

A nem megfeleld anyag és betontechnologia alkalmazéasanak kévetkezményei.
Nem megfeleld betondsszetétel és betontechnologia alkalmazasa.
Vasbetonszerkezetek kdrosodasa, betonutak, térburkolatok és timfalak repedezése.
Kommunalis szennyvizkezeld medencék karosodasa €s beton korrdzios folyamatai.
Vasbeton szerkezetek kloridion okozta korr6zids karosodésa.

Martinsalak €s bauxitbeton épiiletszerkezetek tonkremenetelének tanulsagai.

Kiilonleges betonok tulajdonsagai és épitéipari alkalmazasuk

Habbeton hdszigeteld anyag eldallitasa és épitdipari alkalmazasa.

A nagy teljesitOképességii betonok eldallitasa, tulajdonsagai és alkalmazasuk.
Nanoszilika és szilikapor adalékanyagok betontechnologiai alkalmazasa.

Betonok repedésérzékenységének csokkentése szalerdsitéssel, bazaltszalak alkalmazasa.
Litracon (fényateresztd) Pixelbeton szerkezete, eldallitasa, tulajdonsaga és alkalmazésa.
Vizzaro6 betonok eldallitasi technologidja, vizzarosagot fokozo adalékszerek és adalékok.
Viz alatti betonozas eljarasai, betondsszetételek €s vegyi adalékszerek alkalmazésa.
Duzzado betonok és habarcsok tulajdonsagai és alkalmazésuk.

L6tt betonok szaraz és nedves eljarasai, tulajdonsagaik, vizsgalatuk és alkalmazasuk.
Ontémorddd betonok technoldgidja, receptira, tulajdonséag, vizsgélat és alkalmazas.
M¢élyépitési tiregkitoltd betonok és injektald habarcsok (pl. habcement) alkalmazésa.

3D betonszerkezetek nyomtatasa robottal (betondsszetétel, kotdanyag és technologia)



Betonadalékszerek miikodési elve és betontechnologiai alkalmazasuk.

A plasztifikatorok milyen hatasuk alapjan csokkentik a vizfeliileti fesziiltségét €s
valtoztatjak meg a kapillaris szivohatast. A plasztifikatorok miikodésének
hatasmechanizmusa (térbeli gatlas)

A légbuborék képzok miként csokkentik a betonok vizfelszivasat (telitddését) és ezzel
hogyan befolyasoljak a beton fagyallosagat.

A cement-kiegészité adalékanyagok (pl. puccolanok, szilikapor, metakaolin) miként
novelik a beton tomorségét és vizzardsagat. Ezek adagoldsa milyen hatassal lehet a
Vizzarosagot fokozo tomité anyagok (pl. Penetron, Xypex, Sika Mono Top, Oxydtron)
miikddésiik hatasmechanizmusa.

Nanotechnologia épitdipari és betontechnoldgiai alkalmazasa

Az Ontisztul6 betonfeliiletek kdtéanyaga és a tisztulas hatasmechanizmusa (Ti0,).
Ontisztul6 festett feliiletek miikddési hatasmechanizmus (16tusz-effektus)

A légszennyezettséget (NO2) csokkentd épitdanyagok €s betonfeliiletek.

A napfény UV sugarzasa ellen védo folidk mikodési elve.

A nano strukturalis beton adalékszerek miikddési elve és alkalmazésa.

Szén- ¢és titanat nanocsovek betontechnologiai alkalmazasa.

Nanostruktaraji hészigeteld anyagok (pl. vakuumpanel) szerkezete és miikodése.
A hdéveédd vékonybevonatok miikddési elve és alkalmazasuk (nyari hévédelem).
A nanoporusos épitdanyagok szerkezeti felépitése, és a benne lezajlo hétranszport
folyamatok (hdvezetés, hdaramlas, hdsugarzas) eltérésége a makro-szerkezetii
anyagokétol.

A pécsi 25 emeletes ,,Magashaz” sziiletése, élete és haldla

IMS eléfeszitett vasbeton vazszerkezeti rendszer, és az épiilet szereléstechnoldgiaja.
Milyen tervezési- és kivitelezési hibak okoztdk a Pécsi Magashaz tonkremenetelét.
Milyen eljarasok- ¢s modszerek alkalmazasaval erdsitették meg az épiiletet.

Az épiilet bontasi technologidja, és a bontas kozben szerzett tapasztalatok, tanulsdgok.
Miért kellett lebontani az épiiletet.



